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测试结果:

邻苯含量测试

测试方法: 参照 GB/T 21928:2008
样品经过萃取后使用 GC-MS测定邻苯增塑剂的含量

序号 名称 单位
方法

检出限

测试结果

1 2 3 4
1 邻苯二甲酸丁酯苄酯(BBP) mg/kg 50 ND ND ND ND
2 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) mg/kg 50 ND ND ND ND
3 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(DEHP) mg/kg 50 ND ND ND ND
4 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) mg/kg 50 ND ND ND ND
5 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) mg/kg 50 ND ND ND ND
6 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) mg/kg 50 ND ND ND ND

备注：

mg/kg = ppm, 百万分之一

ND=未检出
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